Mohairwolle

Stammt von der Angoraziege (Heimat: Türkei, Südafrika).Bis zu 30cm lang, weiß, glänzend, weich.

Angorawolle

Stammt vom Angorakaninchen (Heimat Europa). Weiß und grau, sehr weich, leichteste Textilfaser. Isolationsvermögen, Feuchtigkeitsaufnahme und Verdunstungsvermögen sind 3mal so hoch wie bei der Schafwolle.

Kaschmir (Cashmir) wolle

Stammt von der Kaschmirziege ab. Heimat Himalaja. Weich, leicht glänzend, Hauptz. für Schals und Strickwaren verwendet.

Kamelhaar 

Flaumhaar - kurz und weich

Grannenhaar lang und grob

Heimat N-Afrika, Asien

Rotbraun bis grau, für Mantelstoffe, Decken, Teppichgrundgewebe,

Rosshaar

Von der Mähne und Schweif des Pferdes Heimat Osteuropa. Für Matratzenfüllungen, Bürsten, Besen, Einlagen, Stoffe.

Kokos

Hauptexporteure: Indien, Sri Lanka, Indonesien

Eigenschaft: Hart, Feuchtigkeitsbeständig

Verwendung: Läufer, Matten, Taue,…

